
Identification Structurale d’un polyéther-polyuréthane 
(PE-PUr) par Pyrolyse/GCMS

Polyol : PTMO

Extenseur chaîne : 

1,4-BDA

Diisocyanate : 

HDI Diisocyanate : 

IPDI

Fragments polymériques 

dont :

Polyol : 

dimère PTMO

Lors de leur fragmentation, les matrices polyether-polyuréthane engendrent des fragments pyrolytiques

caractéristiques comme les diisocyanates (ici, IPDI et HDI) et les difonctionnels (ici, un polyol PTMO et un extenseur

de chaine diamine 1,4-BDA).


